В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 25 декабря 2024 № 202), 
Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на Выполнение работ по изготовлению металлических деталей и сварных изделий, сообщает: 

Вопрос № 2: 
Уважаемый Заказчик! Рассмотрев документацию на "Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на Выполнение работ по изготовлению металлических деталей и сварных изделий" просим дать следующие разъяснения и комментарии: 1) В техническом задании, в столбце "основные технические характеристики изделия" указано покрытие " горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021". При этом далее по тексту ТЗ и в чертежах указано покрытие " Грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1117-85 в один слой, эмаль ПУ 111 RAL 7035 ТУ 2310-00805054874-16 в 2 слоя". Просим подтвердить возможность выполнения покрытия согласно требованиям чертежей (грунтовка +эмаль). 2) Возможно ли заменить покрытие в поз. 43,44,81,120,123,124,125,126,127,129 с горячего цинкования на покрытие " Грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1117-85 в один слой, эмаль ПУ 111 RAL 7035 ТУ 2310-00805054874-16 в 2 слоя"? 3) Проcим подтвердить возможность замены материала поз.121 с AW-5754-AlMg3 на российский аналог АМг3 по ГОСТ4784-97.

Вопрос № 3:
Уважаемый Заказчик! Рассмотрев документацию на "Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на Выполнение работ по изготовлению металлических деталей и сварных изделий" просим дать следующие разъяснения и комментарии: В чертежах, размещенных по ссылке из конкурсной документации отсутствуют: поз.14 - чертеж 08.02.3030-02СБ поз.15 - чертеж 08.02.3050-02СБ поз.16 - чертеж 08.02.3060-02СБ чертеж 08.02.3061-02 чертеж 08.02.3062-02 чертеж 08.02.3063-02 поз.28 - чертеж 08.02.3020-02СБ чертеж 08.02.3022-02 чертеж 08.02.3025-02 поз.79 - чертеж 08.02.9751-02 поз.119 - отсутствует номер чертежа, по которому изготавливается изделие. Просим предоставить вышеперечисленные чертежи.


Ответ № 2: 
Добрый день! 

1. В техническом задании, в столбце "основные технические характеристики изделия" указано покрытие " горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021". При этом далее по тексту ТЗ и в чертежах указано покрытие " Грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1117-85 в один слой, эмаль ПУ 111 RAL 7035 ТУ 2310-00805054874-16 в 2 слоя". Просим подтвердить возможность выполнения покрытия согласно требованиям чертежей (грунтовка +эмаль). – в первом Разделе ТЗ идет ссылка на пункт 3.1.2. согласно которого допускается ЛКП (грунт+эмаль) или горячие цинковое покрытие.
2. Возможно ли заменить покрытие в поз. 43, 44, 81, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 129 с горячего цинкования на покрытие " Грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1117-85 в один слой, эмаль ПУ 111 RAL 7035 ТУ 2310-00805054874-16 в 2 слоя"? – обращаю внимание, что позиции 129 нет, возможно, но система ЛКП должна отвечать требованиям ТЗ (одно из которых пескоструйная обработка перед покрытием).
3. Проcим подтвердить возможность замены материала поз.121 с AW-5754-AlMg3 на российский аналог АМг3 по ГОСТ4784-97. – если речь про NW-09-03-00111, то замена допускается. Выбранный материал должен быть включен в проект договора и ТЗ до подписания. 


Ответ № 3:

1. По поз. 14 - чертеж 08.02.3030-02СБ поз.15 - чертеж 08.02.3050-02СБ поз.16 - чертеж 08.02.3060-02СБ чертеж 08.02.3061-02 чертеж 08.02.3062-02 чертеж 08.02.3063-02 поз.28 - чертеж 08.02.3020-02СБ чертеж 08.02.3022-02 чертеж 08.02.3025-02 поз.79 - чертеж 08.02.9751-02 – Согласно ЕСКД в обозначении «-02» обозначает исполнение, соответственно вся информация приведена на чертежах без «-02». Например, для изделия 08.02.3030-02СБ, необходимо смотреть чертеж 08.02.3030СБ.

2. [bookmark: _GoBack]По поз. 119 - отсутствует номер чертежа, по которому изготавливается изделие. Просим предоставить вышеперечисленные чертежи. – если речь про NW-09-03-00707, то данные приведены на сборочном чертеже 20-010128.
